SOLARIUM




A ATENCAO:

CONFIRAAMERCADORIANO ATO DAENTREGA.

Recomenda-se a leitura detalhada n&o apenas pelo proprietario, mas também
pelo mestre de obras e especialmente, pelo pessoal que fard a manutencao do
revestimento apds a aplicagcdo e uso.

1 -Emcasodeavariadurante otransporte oudescarga:
i0] Registre a ocorréncia no Termo de Retorno e no verso da Nota Fiscal que
acompanha o produto.

(10} Faca o registro fotografico das avarias, do Termo de Retorno e da Nota
Fiscal - frente e verso.

(10} Comunique imediatamente o representante/loja responsavel pela venda,
enviando todos os registros fotograficos a ele.

li0} Este procedimento visa agilizar seu atendimento.
N&o instale produto que apresente defeito visivel: Produto assentado é

considerado aceito.

2 - LEIA O MANUAL COM ATENCAO E ANTES DA INSTALACAO DOS
PRODUTOS:

Estas instrucdes sdo a garantia do melhor APROVEITAMENTO, DESEMPENHO e
DURABILIDADE de produtos SOLARIUM. Certifique-se de que as instrucdes deste
Manual serdo do conhecimento da mao de obra responsavel pela instalacdo dos
produtos.

3 - Recomendamos atencgéo especial aos itens: RECEBIMENTO E
ARMAZENAGEM, ASSENTAMENTO, PROTECAO E MANUTENCAO.
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01 ESPECIFICAGOES DO PRODUTO /)

Produtos Solarium® sdo revestimentos em concreto de alto desempenho, compostos de placas a base de cimento estrutural,
coloridas por pigmentos de origem inorganica e resistentes ao meio alcalino, segundo critérios de desempenho estabelecidos
na Norma ASTM C 979.

Placas Solarium® tém excelente desempenho térmico e, por sua composicdo, absorvem menos calor que os demais produtos
utilizados em areas externas expostas ao sol.

Como em qualquer material, as cores escuras aguecem mais do que as cores claras.

As cores consideradas claras na Cartela Solarium® sdo: BRANCO, TRAVERTINO, GELO (pecas SLIM), CINZA e FENDI, inclusive as
cores BRANCA e BEGE na textura TERRAVIVA COMPAC. O Branco € a cor que tem melhor desempenho térmico e Fendi é a de
menor desempenho, dentre as cores CLARAS.

As cores consideradas escuras na cartela Solarium® sdo: TERRACOTA, FUNGHI, ASH, MOKA e COKE. Tém composicdo
diferenciada e absorvem calor quando expostas a radiacdo solar.

As linhas LEGNO, LEGNO RUSTICO, ARENA, TERRAVIVA, NEWSAND E SOLO LEVIGATO também tém composicdo diferenciada
gue as tornam condutoras de calor, ndo tendo por caracteristica um bom desempenho térmico.

A ATENCAO:

¢ As pecas sdo produzidas de forma artesanal (dai o seu charme) e por este motivo cada peca pode apresentar pequenas
variagées de espessura, textura e cor.

¢ Nos produtos coloridos a base de Resina Pigmentada, como as Linhas LEGNO e Urbana COKE, € aceitavel a ocorréncia de
desbotamento superficial que pode ser controlado com manutencdo a base de cera a intervalos regulares e eventual reaplicacdo
de Resina Pigmentada. Esse produto aquece ao sol.

*« Em intervalos que serdo definidos pelas condicbes de uso do produto, intensidade de trafego e a correta manutencdo de
rotina, podera ser necessario refazer a protecdo original de seu SOLARIUM, reaplicando a Resina de Protecdo.

RECOMENDAGOES DE USO

Produtos SOLARIUM podem ser utilizados para revestimentos de pisos e paredes, sejam internos ou externos, dependendo do
item adquirido.

Quando o piso for assentado em areas de Cozinha, Banheiros, Churrasqueiras € RECOMENDADO que as placas sejam tratadas
com Resina de Poliuretano.

Na instalacdo de pisos comerciais, restaurantes, lojas e quaisquer outros sujeitos a trafego intenso de pedestres e equipamentos
é OBRIGATORIO o uso de Resina Poliuretano.

A SOLARIUM NAO RECOMENDA o uso de placas cimenticios em pisos de BOX visto que o grau de produtos quimicos utilizados
em higiene pessoal como shampoos, cremes e colorantes é elevado e impossivel de controlar, bem como sdo locais onde os
produtos de faxina tendem a ser mais fortes e agressivos podendo comprometer as caracteristicas originais do piso.

GARANTIA

O prazo de Garantia de produtos Solarium® contra destacamentos*, fissuras e desgaste excessivo** é de 5 anos, desde que
sejam respeitadas as instrucdes para armazenamento, instalacdo, uso, conservacdo e manutencao preventiva descritas neste
Manual.

*Destacamento é o descolamento da peca da superficie base.

**O desgaste limite garantido pela Solarium € de 2,8 a 3mm - dependendo da textura em anélise - desde que ndo sejam utilizados
produtos de limpeza que tenham base acida, como cloro, dgua sanitaria, detergentes multiacdo, limpa pedras ou dlcool.

VIDA UTIL

A vida util dos pisos cimenticios Solarium® é estimada em 20 anos conforme norma NBR 15805 desde que respeitadas as
instrucdes de armazenamento, instalacdo, uso, conservacdo e manutencdo descritas neste Manual.

EMBALAGEM E LOGISTICA

A Solarium estd envolvida em toda a logistica do produto desde a entrega até o recolhimento das embalagens.

Atendendo & Lei n° 12.305, de 02/08/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos. Ao término do descarregamento
devem ser imediatamente devolvidos ao caminhdo os materiais utilizados para embalagem: pallets, cavaletes, fita pet ou isopor.
Todos estes materiais sdo recolhidos pela Solarium, que os reutiliza ou recicla.
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02 RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM /)

Confira a mercadoria no ato do recebimento:

Preencha o termo de retorno;

No ato da entrega dos produtos Solarium, devem ser devolvidos a fabrica os materiais
utilizados para embalagem, ou seja, Pallets, cavaletes ou isopor atendendo a Lei 12305
de 02/08/2010 da PNRS (Politica Nacional para Residuos Solidos);

Nunca remover a lona da carga e descarregar sob chuva;

Retirar as camadas de isopor que ficaram entre as pecas durante o transporte;

NAO retirar as camadas de borracha (EV.A.) ou manta de polietileno que separam as
pecas dos Revestimentos Resinados de Fabrica durante o transporte;

Os ajudantes devem estar com as maos isentas de 6leo, barro, graxa e outros reagentes
corantes e ndo devem apoiar os joelhos nas pecas;

O local de armazenagem na obra deve ser abrigado contra chuva e poeira;

O armazenamento deve ser feito em suporte elevado, jamais permitir que o produto
tenha contato com chéao, barro ou papeldo;

As pecas devem ser mantidas na posi¢do vertical, face com face (colorido) e tardoz com
tardoz (verso) e o enfileiramento ndo deve ultrapassar 50 (cinquenta) pecgas.

Pecas esbeltas, como por exemplo, das linhas Legno, Wave, ralos, rodapés e

degraus devem ser armazenadas com a maior dimensao apoiada sobre o piso, sem
empilhamento.

N&o jogar dgua sobre a pilha armazenada;

Jamais utilizar papel&o para forrar as pecas.

O armazenamento em obra ndo pode ser superior a 30 dias;

74

03 ASSENTAMENTO SOLARIUM®

PISOS

Solarium® deve ser o Ultimo material a ser assentado em toda a obra;

Para melhor aproveitamento da beleza e exclusividade do seu Solarium®, é importante
gue o colocador seja um assentador de pisos experiente;

O contrapiso deve estar com cura superior a 14 dias (NBR 13754/1996 da ABNT), bem
nivelado e limpo, ndo contendo residuos de po ou sujeira e deve ser umedecido antes da
aplicagdo da argamassa;

A Solarium® segue a pratica de engenharia que recomenda para materiais sujeitos

a absor¢cdo (como marmores, granitos, porcelanatos e pisos cimenticios) o uso de
argamassa branca para pecas de cor clara para melhor acabamento do produto final;

A ATENCAO

EM CASO DE AVARIA:

1- Registre a ocorréncia no Termo
de Retorno / NF-e;

2 - Imediatamente comunique o
representante/loja responsavel;

3 - Se possivel, faca registro
fotografico;

4 - No instale produto que
apresente defeito visivel. Produto

assentado é considerado produto
acejto.

O DpICADE
INSTALACAO:
Para o melhor resultado no
seu revestimento mantenha
o ambiente onde o mesmo
for aplicado sempre limpo!

As pecas Solarium® devem ser assentadas com argamassa tipo ACIII BY SOL ou similar de mesma qualidade. Consumo de

argamassa recomendado: entre 10 a 12kg por m2;

Antes de aplicar argamassa no tardoz (verso) da peca, limpar a superficie com escova de cerdas macias e umedecidas;

A argamassa deve ser aplicada na pec¢a e no contrapiso em sentidos opostos e perpendiculares (dupla colagem - conforme NBR
13754/1996). E importante garantir que ndo figuem espacos sem argamassa sob as pecas;

ApOds assentadas as pegas, pressionar com os dedos com movimentos vibratorios e bater levemente com o martelo de borracha
branco, ou envolto de fita crepe.

IMPORTANTE:

Na Linha SLIM o martelo de borracha jamais deve ser utilizado, apenas pressionar delicadamente com os dedos fazendo
movimento vibratorio.

N&o deve haver transito sobre o piso por até 3 (trés) dias apos o assentamento para que a argamassa cure completamente,
evitando deslocamentos e fissuras de placas.

Se for indispensavel transitar em obra antes de 3 dias, deve ser utilizada argamassa colante do tipo secagem rapida.

Para recortes nas placas, utilizar serra elétrica manual com disco de diamante ventilado (corte a seco ou umido). A sujeira do
corte deve ser removida imediatamente.

Na linha LEGNO, as pecas cortadas jamais poderdo ficar com os vergalhées expostos as intempéries, apesar de os mesmos
passarem por processo de galvanizacdo a quente conforme NBR 6323.

Durante o dia providenciar o enlonamento do Solarium® Ja assentado para evitar sujeiras proprias a execug¢ado da obra. No final
do dia a lona deve ser retirada para que a umidade néo fique retida. ATENCAO: N&o utilizar fita crepe para fixagdo da lona no
piso (a fita crepe pode manchar e/ou danificar as pecas).

Quando a instalacdo se der em jardins ou areas adjacentes, colocar a terra e compacta-la antes do assentamento para evitar
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LINHA ELLOS, PERMEARE, PRAGA

JARDIM
Estas linhas podem ser assentadas em contrapiso de concreto ou sobre colchdo de areia.

JARDIM (TRAFEGO DE PEDESTRES): Estas linhas podem ser assentadas em contrapiso de concreto ou sobre colchdo de areia.
Para o caso de contrapiso de concreto devem-se seguir os procedimentos de Assentamento Solarium® descritos no item 3.1.

ASSENTAMENTO EM COLCHAO DE AREIA: Preparo do subleito: o local escolhido deve tratar-se de solo ndo expansivo, ou seja,
gue nao “inche” na presenca d’dgua. Esta propriedade é fundamental para a estabilidade da camada. A compactacao deve ser
realizada em camadas de espessura entre 10cm e 15cm, devendo ser finalizada a compactacao da primeira camada antes de
iniciar-se a segunda.

SUB-BASE: Deverdo ser utilizados materiais granulares como brita corrida, brita granulada, etc. E fundamental que o material
tenha uma boa diversidade granulométrica, e livre de sujeira. Assim o material conseguird uma boa compactacado e estabilidade
para receber o piso.

ASSENTAMENTO: O piso sera colocado sobre a sub-base e golpeado com marreta de borracha. Nao é recomendado o rejunte
para estas situagdes.

CONFINAMENTO: Caso o local tenha irregularidade topografica, com variacdo de inclinacdo e nivel, o piso deve ser confinado
nas laterais. Recomenda-se o uso de uma viga baldrame de concreto ou madeira.

ESTACIONAMENTO COM TRAFEGO DE VEICULOS

Estacionamento (trafego de veiculos).

Obrigatoriamente o piso deve ser assentado sobre contrapiso ou laje de concreto. Para esses casos devem-se seguir os
procedimentos de Assentamento Solarium® ja descritos no item 3.1.

LINHA DRENAGGIO

® O assentamento do piso DRENAGGIO n&o necessita de argamassa e deve ser realizado sobre camadas drenantes preparadas de
forma a possibilitar o escoamento de dgua proveniente da permeabilidade do piso. A contengé&o lateral deve ser realizada com
antecedéncia, possibilitando o travamento do piso assentado;

Uniformizar o solo existente viabilizando os caimentos necessarios: sugestdo entre 0% e 5%;

Prever contencédo lateral para possibilitar o travamento do piso assentado;

Cobrir toda a area do piso a ser revestida com manta Geo-Téxtil drenante tipo manta Bidim RT-10 (se necessario);

Preparar camada de brita n°3;

Colocar uma camada de pedrisco sobre a brita e compactar;

Aplicar 4 a 5cm de po6 de pedra sobre a manta e nivelar usando um sarrafo;

Aplicar o piso DRENAGGIO sobre o pd de pedra certificando-se que a peca esteja totalmente apoiada e nivelada;

As placas DRENAGGIO devem ser assentadas com auxilio de linhas de nylon para orientar no alinhamento e nivelamento;
Utilizar o martelo de borracha para o travamento das pedras;

Se houver necessidade de recorte do piso usar maquina de corte tipo Makita;

Liberacdo ao trafego de pessoas e veiculos: Imediata;

Sugestao de preparacao de base para Assentamento de piso DRENAGGIO:

% / / / / / v ! !
vel ( o)/ vel)

o— Camada de assentamento (apenas p/ revestimento ¢/ pecas e placas)
o— Base permedvel

-1- - -1- [y -1- o -1- = -l- = -1- o— Manta Geotéxtil (opcional)
o— Subleito (solo permeavel)

Infiltracdo Total

Para mais informacdes sobre instalacdo de pisos drenantes sugerimos consultar Manual ( www.abcp.org.br) “MELHORES
PRATICAS - PAVIMENTO INTERTRAVADO PERMEAVEL - da Associacdo Brasileira de Cimento Portland;
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RECOMENDAGAO DE USO

(Conforme ABNT NBR 16416 - Pavimentos permeaveis de concreto - Requisitos e procedimentos).

DRENAGGIO de 5cm de espessura - Destinado a trafego de pedestres e ciclovia.

DRENAGGIO de 8cm de espessura - Destinado a trafego leve* de veiculos.

*Transito leve: solicitagdo do pavimento ao trafego preferencial de veiculos leves, como ciclomotor, motoneta, motocicleta,
triciclo, quadriciclo, automadvel, utilitario, caminhonete e camioneta, podendo existir ocasionalmente o trafego de 6nibus e
caminhdes em numero ndo superior a um VDM (n? de veiculos didrio médio) de 20.

PAREDES

AMBIENTE INTERNO:

® O substrato (reboco/concreto) deve ter cura de no minimo 14 dias, o ambiente deve estar limpo, sem residuos de po ou sujeira;

® E recomendado o uso de argamassa tipo ACIIl Secagem Rapida;

® A argamassa deve ser aplicada na peca e na parede em sentidos opostos e perpendiculares (dupla colagem conforme NBR
13754/1996). E importante garantir que ndo figuem espacos sem argamassa sob as pecas;

@ |niciar o assentamento de baixo para cima;

® Em algumas situacdes poderd ser necessario apoiar (escorar) a placa até a aderéncia total da argamassa;

® Evitar sobrecarga;

OBS: Na instalacdo dos revestimentos MURALE e MURALE LINEA, as pecas devem ser contrafiadas no assentamento,
desencontrando as juntas para garantir o efeito natural do revestimento.

AMBIENTE EXTERNO:
Fachada com altura acima de 06 metros: Devido a criticidade de instalacdo (logistica de obra, colocacao, efeito de ventos,
intempéries, etc.), sugere-se aconselhamento com fabricante da argamassa e eventual uso de chumbadores.

LINHA SYNAPSIS

Textura composta de 03 modelos de pegas: A, B e C que podem ser combinadas livremente ou seguir paginagdes sugeridas
pela fabrica. Neste caso serd fornecida com a paginacao escolhida anexada a Nota Fiscal.
O assentamento das pecas deve seguir os mesmos procedimentos ja discriminados para paredes.

Modelo A Modelo B

LINHA COBOGOS

O

® Assentar as fiadas com Argamassa Colante tipo AC Il branca Rendimento = 5 Kg/m?

e Utilizar gesso diluido em &gua nas juncdes entre as pecas para alinhamento -
prévio das pecas em todas as fiadas. O gesso proporcionard uma aderéncia mais
rapida que argamassa.

@ Verificar o prumo a cada fiada.

® Travamento Horizontal: a cada 03 fiadas utilizar vergalh&o de bitola
6,3mm(14”) com ponto de apoio fixo em alvenaria.

® Travamento Vertical: a cada 03 fiadas utilizar vergalhdo de bitola 6,3mm(4”)

na vertical.

COBOGOS SOLARIUM: podem ser tratados com Resina Acrilica de fabrica, -
com Hidrofugante Parede ou podem ser pintados com tinta Acrilica ou
similar.

e

, @SOLARWM




04 REJUNTAMENTO //

Revestimento NAO Resinado de Fabrica

O rejunte deve ser aplicado somente apds 72hs do término do assentamento (NBR 13754/1996);

Placas SOLARIUM sem resina de fabrica podem ser rejuntadas com Rejunte Flexivel ou Polimérico;

Para manter a originalidade das texturas, proteger as extremidades das placas utilizando fita crepe de baixa aderéncia, antes de
umedecer as juntas com agua. ATENCAO: A fita crepe deve ser aplicada em um nimero de placas que permita concluir o rejunta-
mento, a limpeza das pecas e a remogao da fita em no méaximo 30 minutos, evitando causar danos as placas. De acordo com o
tamanho da area a ser trabalhada, vale dividir o espago em setores, fitando, rejuntando e limpando um setor por vez.

® No momento de aplicagdo do rejunte as pecas devem ser constantemente molhadas. Evitar rejuntamento sob sol forte tendo
em vista os coeficientes de dilatacdo diferentes do rejunte e das pecas Solarium;

® Remover a fita crepe logo apds o rejuntamento, nunca ultrapassando o tempo maximo de 30 minutos para ndo causar danos
as placas SOLARIUM;

® Espessura do rejunte: deve ser determinada em projeto.

SUGERIMOS:
Pecas de 2,4cm de espessura podem ter rejunte com espessura a partir de 6mm.
® Pecas com 1l,lcm podem ter rejuntes com espessura a partir de 4mm.

LINHA DRENAGGIO: as juntas podem ser secas para melhor acabamento superficial. Utilizar granilhas tamanho zero, conforme
a cor desejada, preenchendo somente as juntas.

Revestimento Resinado de Fabrica

® Para rejuntar placas resinadas de fabrica ndo é necesséria a aplicagdo de fita crepe nas extremidades das placas, bastando
limpar o excesso de rejunte imediatamente apés a aplicagdo. ATENCAO: Se houver a opgéo de uso de fita crepe, deve ser
aplicada em um nimero de placas que permita concluir o rejuntamento, a limpeza das pegas e a remogéao da fita em no maximo
30 minutos, evitando causar danos as placas. De acordo com o tamanho da &rea a ser trabalhada, vale dividir o espago em setores,
fitando, rejuntando e limpando um setor por vez.

® Placas SOLARIUM RESINADAS DE FABRICA com Resina By Sol® Poliuretano ou Acrilica DEVEM usar REJUNTE POLIMERICO
no preenchimento das juntas.

® Caso seja utilizado Rejunte Flexivel em placas resinadas de fabrica, serd INDISPENSAVEL a aplicacdo de Selador e Resina sobre
o rejunte, conforme o acabamento do piso, para inibir a absorcdo natural do rejunte, ou seja:
- Placas com Resina Poliuretano: aplicar sobre o rejunte Selador + Resina Poliuretano com Endurecedor;
- Placas com Resina Acrilica: aplicar sobre o rejunte Selador + Resina Acrilica.

EXCECOES: Para manter a originalidade das texturas das placas CLASSIC, LEGNO, LEGNO RUSTICO, NEWROCK,
TERRAVIVA, TERRAVIVA COMPAC, NEWSAND, ARENA, SOLO LEVIGATO e VENEZIA, as extremidades das placas devem
ser protegidas com fita crepe de baixa aderéncia para facilitar a limpeza de eventuais obstru¢des nos detalhes das pecas
(ver item ATENCAO acima).

Remover a fita crepe no maximo 30 minutos apds a aplicagdo e limpeza do excesso de rejuntes.

05 LIMPEZA POS OBRA 2

® Como todo e qualquer produto para piso, pavimentos revestidos com SOLARIUM devem ser submetidos a continuas operacdes
de limpeza que s&o indispensaveis para a durabilidade das placas e manutencdo do seu aspecto visual.

A ATENCAO
Jamais utilizar nos revestimentos Solarium® produtos de limpeza que tenham base dcida - cloro, dgua sanitadria, detergente
multiacdo (Veja, Ajax, etc...) e Limpa Pedra ou produtos & base de Alcool.

Revestimento NAO Resinado de Fabrica

® A limpeza deve ser feita imediatamente apds a secagem do rejunte.

® Lavar o revestimento Solarium® com detergente By Sol® Limpeza Pesada ou outro detergente alcalino.
® Podem ser utilizadas vassouras ou escovas de cerdas macias para escovacao.

® Se a opcéao for por escovacdo mecanica, utilizar somente disco de cores bege ou branco.

® Enxaguar bem as placas Solarium® para remoc¢éao total do produto de limpeza pds-obra aplicado.

® Nas areas externas, quando utilizada maquina de jato d’agua (WAP), escolher a op¢do LEQUE.
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Revestimento Resinado de Fabrica

® A limpeza deve ser feita imediatamente apds a secagem do rejunte;

® Lavar o revestimento Solarium® com detergente By Sol® Limpeza Diaria ou outro detergente neutro;

® Podem ser utilizadas vassouras ou escovas de cerdas macias para escovacgao;

® Se a opgao for por escovagdo mecanica, utilizar somente disco de cores bege ou branco.

® Enxaguar bem as placas Solarium® para remog¢é&o total do produto de limpeza aplicado.

® Aplicar duas demaos de Cera By Sol, segundo as instru¢cdes do roétulo.

® Para pisos NEWROCK e CARRARA fornecidos com RESINA ANTIDERRAPANTE de fabrica, é dispensavel a aplicacado de Cera.
® ApOds, aplicar duas demaos de Cera By Sol, segundo as instrucdes do rétulo.

A IMPORTANTE
Para produto RESINADO DE FABRICA, ndo aplicar detergente By Sol® Limpeza Pesada, ou outro alcalino ou & base de Alcool,
nem utilizar qualquer tipo de solvente (ex.. Thinner) que pode agredir a camada de resina que protege a placa.

06 LIMPEZA DIARIA E MANUTENCAO D

Revestimento NAO Resinado de Fébrica

® Lavar apenas com detergente By Sol® Limpeza Didria, ou outro detergente neutro, enxaguando bem as placas para remog¢ao
total do produto aplicado;

® Podem ser utilizadas vassouras ou escovas de cerdas macias para escovacao;

® Aplicar cera periodicamente. O tempo de reaplicacdo deve ser determinado conforme as condi¢cdes de uso e intensidade de
trafego;

® Nas areas externas, quando utilizada maqguina de jato d’agua (WAP), escolher a opcao LEQUE;

e Linha Drenaggio: apds o assentamento a limpeza do piso deve ser feita apenas com agua. Caso haja acumulo de sujeira na
superficie do material, utilizar lavadora de alta pressao (WAP) na opc¢do LEQUE.

A ATENCAO
Jamais utilizar nos revestimentos Solarium® produtos de limpeza que tenham base dcida - cloro, dgua sanitaria, detergente
multiacdo ( Veja, Ajax, etc...) e Limpa Pedra ou produtos & base de Alcool.

A 'MPORTANTE
Ha intervalos que serdo definidos pelas condicbes de uso do produto, intensidade de trafego e a correta manutencédo de
rotina, podera ser necessaria refazer a protecdo original do seu Solarium®, reaplicando a Resina de Protecio.

Revestimento Resinado de Fabrica

® Lavar apenas com detergente By Sol® Limpeza Diaria, ou outro detergente neutro, enxaguando bem as placas para remocao
total do produto aplicado;

® Podem ser utilizadas vassouras ou escovas de cerdas macias para escovacao;

® Aplicar cera periodicamente. O tempo de reaplicacdo deve ser determinado conforme as condicdes de uso e intensidade de
trafego;

@ Nas areas externas, quando utilizada maquina de jato d’agua (WAP), escolher a opcdo LEQUE;

® Para pisos NEWROCK e CARRARA fornecidos com RESINA ANTIDERRAPANTE de fabrica, é dispensavel a aplicacdo de Cera.

A ATENCAO
Jamais utilizar nos revestimentos Solarium® produtos de limpeza que tenham base dcida - cloro, dagua sanitaria, detergente
multiacdo ( Veja, Ajax, etc...) e Limpa Pedra ou produtos & base de Alcool.

A 'MPORTANTE
Ha intervalos que serdo definidos pelas condicbes de uso do produto, intensidade de trafego e a correta manutencédo de
rotina, podera ser necessaria refazer a protecdo original do seu Solarium®, reaplicando a Resina de Protecio.
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07 PROTECAO E MANUTENCAO D

Como todo e qualguer produto para piso e revestimento, é indispensavel a utilizacdo de produtos de protecdo no seu
revestimento Solarium® para facilidade de limpeza das pecas.

A protecdo adequada do revestimento deve ser definida de acordo com o uso do espaco e escolhida entre Resina Acrilica,
Antiderrapante, Poliuretano ou Hidrodleofugante. Leia atentamente os itens abaixo:

A SOLARIUM oferece e recomenda o uso de produtos RESINADOS DE FABRICA, que s&o fornecidos com o procedimento
adequado ao melhor acabamento dos produtos;

Em areas externas com piscina, o cliente tem a op¢do de utilizar a protecao por Hidrodleofugante, com produtos que podem ser
aplicados no local da obra, segundo as instrucdes da embalagem;

As resinas Acrilica e Poliuretano podem ser aplicadas no local da obra, mas requerem mao de obra especializada para um bom
resultado;

Tratamentos com Resina Acriica requerem Selador + Resina;

Tratamentos com Resina Poliuretano requerem Selador + Resina Poliuretano + Endurecedor;

Os produtos de protecdo sé devem ser aplicados em superficies limpas, totalmente secas e isentas de graxa, poeira, dleo e cera.
Em dias com umidade relativa do ar acima de 85% ndo devem ser aplicados os produtos de protecao;

A IMPORTANTE

® A Linha DRENAGGI/O dispensa qualquer tipo de protecéo.

® As linhas PERMEARE, ELLOS e PRAGA, a critério do cliente, podem ser protegidas por Hidrodleofugante a ser aplicado
por toda a peca, antes do posicionamento das pecas no local.

® Nas linhas NEWROCK e CARRARA os produtos Resinados de fabrica sempre serdo fornecidos com Resina Antiderrapante
- RAD, otimizando o coeficiente de atrito proprio da textura.

® Pisos NEWROCK e CARRARA foram testados e aprovados segundo NBR 13818/97- anexo N - Quanto a Determinacdo do
Coeficiente de Atrito para Pisos - Categoria Antiderrapante)

A ATENCEO
Ha intervalos que serdo definidos pelas condi¢cbes de uso do produto, intensidade de trafego e a correta manutencdo de
rotina, podera ser necessaria refazer a protecdo original do seu Solarium®, reaplicando a Resina ou Hidrodleofugante.
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LINHA ASSENTAMENTO SOLARIUM

cob PRODUTO INDICACOES CONSUMO
- Todas as linhas nas cores escuras
AGO1 Argamassa Colante ACIII Cinza 20 kg - Ambientes que possam aguardar 10 a 12 kg/m?
3 dias de secagem de argamassa
- Todas as linhas nas cores claras
AGO2 Argamassa Colante ACIII Branca 20 kg - Ambientes que possam aguardar 10 a 12 kg/m?>

3 dias de secagem de argamassa

- Todas as linhas nas cores escuras
- Assentamento de piso sobre piso

AGO3 Argamassa Colante Rapida Cinza 20 kg - Paredes = 10 a 12 kg/m2
- Ambientes que NAO possam aguardar 3 dias de secagem de
argamassa (Ex: Salas Comerciais e Lojas)
- Todas as linhas nas cores claras;
- Assentamento de piso sobre piso;
AGO4 Argamassa Colante Rapida Branca 20 kg - Paredes; - 10 a 12 kg/m?2
- Ambientes que NAO possam aguardar 3 dias de secagem de
argamassa (Ex: Salas Comerciais e Lojas)
REO1 REJUNTE FLEXIVEL 5 k - Para Revestimentos Solarium ndo resinados de fabrica -Variavel conforme linha e tamanho da peca.
9 -Consulte tabela de consumo com a loja ou SAC Solarium
) - Para Revestimentos Solarium resinados de fabrica. Entretan- -Variavel conforme linha e tamanho da peca.
REO2 REJUNTE POLIMERICO 5 kg to para um rejunte de superior qualidade ¢ indicado tanto para -Consulte tabela de consumo com a loja ou SAC Solarium

resinados de fabrica ou ndo

LINHA PROTEGAO BY SOL SOLARIUM

o RENDIMENTO POR
cop PRODUTO CARACTERISTICA INDICAGOES SECAGEM EMBALAGEM EMBALAGEM
LIOS - Material a base de agua - Areas Externas 750 ml 4,5 m2
By Sol* Hidrodleofugante - N&o altera as caracteristicas -Bordas, Pisos para 30 min.2
naturais do piso como atermicidade Piscinas ,
LIO6 e antiderrapancia 51 som
Lim By Sol® Hidrodleofugante Parede - Material a base de dgua - Paredes e Fachadas 30 min.2 51 45 m2
- Desenvolvido para néo alterar de ma- _ Usar sempre antes
neira extrema a coloragcédo N .
. R Acril -
Lo By Sol® Selador Acrilica original do revestimento quando gzliuer:tr;o criica ou 4 horas? 51 35 m2 (2 deméos)
posteriormente for utilizada a resina
acrilica ou poliuretano
- Material a base de solvente; - Indicado para areas
-Altera levemente as caracteristicas de Internas e externas
LIO8 By Sol® Resina Acrilica cor e brilho do piso. - deve ser aplicada 4 horas2 361 15 m2 (2 demaos)
-N_ao craquela quando exposta aos ap6s o selador
raios UV
- Material a base de solvente;
- Produto Bi Componente deve ser
Homogeneizado antes da adicdo do . .
- Indicado para areas
Componente B (Endurecedor By Sol*- Inter:-las para ar
. Codigo LI3) .
g " B . -d licad <
LI09 By Sol* Resina POLIURETANO ~Cria pelicula protetora sobre o piso | Oov® Sef aplicada 4 horas? 361 15 m2 (2 demaos)
aumentando a resisténcia a riscos e
absorcdo de gorduras
-Altera as caracteristicas de cor e da
brilho
LNn2-CK Resina Acrilica Urbana Coke
LI12-WG Resina Acrilica Legno Wengue
LI2-YP Resina Acrilica Legno Ypé . o - Indicada para manutencéo das
- Resina Acrilica Pigmentada Linhas Urbana Coke e Legno 4 horas? 361 30 m2
LI2-AV
(nao pigmentado) Resina Acrilica Legno Avelad
LI16-AT Resina Acrilica Legno Antico
- Produto sintético com aroma - Manutencao
Loz agrada'v:l. ! ! Periddica para areas internas e 750 ml 22mz
By Sol” Cera _ Forma Camada Protetora externas tanto em  hidrodleofu- 1hora
_Intensifica o brilho gante quanto na Resina Acrilica ou
Lha Poliuretano Sl 150 m2
LI01 - Detergente alcalino e - Remocé_o de sujeiras 750 ml 30m:
By Sol® Limpeza Pesada desengordurante Plf)_s-obra, d . . "
-Limpeza de piso extremamente
Li02 sujo e encardido 51 200 m2
. L - Remocéo de sujeiras
LI03 By Sol® Limpeza Diaria - Detergente neutro do dia a dia 750 ml 45 m2
2 Tempo estimado para secagem da 1* demao. Para aplicacao de cera, aguardar 24 horas.
2 Tempo estimado para secagem da 12 demao. Para trafego, aguardar 24 horas.
INSTRUCOES DE APLICACAO: VIDE ROTULO NO VERSO DAS EMBALAGENS
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A qualidade das pequenas informacoes levam a qualidade total.
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